
Essais 
 
Charge verticale 
 
Tous les modèles : 5 KN (5.000 kg): Ok. Février 2017. 
Les tapis d'entrée Basmat supportent une charge verticale de 5.000 kg sans déformation. 
 
 
Incendies 
 
Méthodes d'essai: UNE-EN ISO 9239-1:11 et UNE EN ISO 11925-2:11. Février 2017. 
 
 Classement feu Production de fumées 

Finition textile 
polypropylène 

B FL S1 

Finition textile 
polyamide 

B FL S1 

Finition brosses B FL S1 

Finition 
caoutchouc/ABS 

D FL S1 

 
 
Résistance au glissement 
 
UNE-ENV 12633:2003 
Résistance au glissement Rd > 45 Classe 3 
 


